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Вариант №1
1. Материалы для разрывных контактов
2. Методы повышения конструкционной прочности материалов
3. Конструкционные материалы. Улучшаемые стали.
4. Электротехнические угольные материалы
5. С помощью диаграммы состояния железо-углерод, правила фаз и правила отрезков  показать какие фазы и какое их количество присутствуют в точке А ( количество углерода 2,5%, температура 920 ° C).

